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92شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما واحد معدنی منتخب سال 

CERTIFICATE OF ANALYSIS 95ZR-2463AF
95ZR-2463AF

Element SiO2 Al2O3 BaO CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SO3 TiO2 Cr2O3 LOI Sr

Unit % % % % % % % % % % % % % % %

DL 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01

Scheme WR-01 WR-01 WR-01 WR-01 WR-01 WR-01 WR-01 WR-01 WR-01 WR-01 WR-01 WR-01 WR-01 WR-01 WR-01

CO

CO

DB-101 0.59 0.03 57.62 2.98 0.35 0.09 1.33 0.03 0.04 < 31.31 < < 4.13 1.5

%نتایج با مهر و امضاء شرکت معتبر می باشد
%نتایج فقط بازگو کننده نمونه های آنالیز شده می باشد

RA = گیرد می انجام مجدد آنالیز  
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